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Seramik Yapistirma Harci
Bianco
Avantajlar
= Beyaz rengi ile dekoratif uygulamalar icin ideal
Teknik Ozellikler
Renk Beyaz Karo Olciisii : Tarakl Mala
Cekme yapisma mukavemetleri TS EN 1348 5 cm’den kiigiik : 3 mm
Baslangic > 0,5 N/mm?2 5-10 cm : 4 mm
Suya daldirildiktan sonra > 0,5 N/mm?2 10-20 cm : 6mm
Istyla yaslandirildiktan sonra 20,5 N/mm?2
Donma-¢oziinme cevrimlerinden sonra 20,5 N/mm?2
Acik bekletme siiresi sonrasi > 0,5 N/mm?2

Kayma

< 0,5 mm (EN 1308)

Yangina tepki

A1 (EN 13501-1)

Uygulama sonrasi sicaklik dayanimi

(-30°C) - (+80°C)

Su karisim orani

7,0-7,5 litre/torba

Kap omru 4 saat

Acik bekletme siiresi 20 dakika

Tuketim min. 3,0 kg/m?2

Raf omri Acilmamis ambalajinda ve kuru ortamda 12 ay

Ambalaj 25 kg Kraft torba, 1.500 kg palet C E @




Uriin Tanimi

Beyaz cimento esasli, polimer modifiyeli dolgular iceren, yatay
ve dusey yuzeylerde fayans ve seramiklerin yapistirimasi icin
kullanilan, kayma 6zelligi azaltilmis, C1T sinifi yapistirma harcidir.

Kullanim Alanlan

Tim vyapilarda, i¢c mekanlarda zemine ve duvara yapilan
uygulamalarda kullanilir. Alt zemin olarak ¢imento ve kalsiyum
sulfat bazl sap, siva, beton doseme, su yalitim uygulamalari
uygundur. Algi veya boya kapli alt yuzeylerde astar uygulamasi
yapildiktan sonra kullanilabilir. Ozellikle, ic mekanlarda yapilacak
olan cam mozaik, vb. dekoratif uygulamalarda onerilmektedir.

Referans Standartlar

¢ TS EN 12004 (TSE belgelidir)

¢ TS EN 12004 CA1T sinifi (CE belgelidir)
* Bayindirlik Poz Numarasi: 04.013/1

Uyarilar ve Oneriler

¢ Daha detayll bilgi icin Teknik Bilgi Foyu ve Malzeme Guvenlik
Bilgi Formu’na bakiniz

* Tim teknik degerler ideal kosullar igin verilmistir (+23°C ve %50
nem)

« Uriin icine hazirlama esnasinda herhangi bir yabanci malzeme
ya da katki ilave edilmemelidir
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Yiizey Hazirhigi

Alt ylzey temiz, kuru, tozsuz, saglam olmali, donmus, tuz/kireg
kusmus olmamalidir. Uzerinde gevsek parcalar bulunmamalidir.
Uygulama yapilacak ylUzeyde bosluklar veya tamir gerektiren
bolgeler var ise uygulama oncesinde duzeltilmelidir. Ortam
kosullarina bagli olarak, uygulama yUzeyi islatilabilir.

Uygulama Sartlan

Tavsiye edilen c¢alisma ortam sicakhg +5°C ile +35°C
arasindadir. Nem orani yuksek veya ¢ok sicak havalarda uygulama
yapilmamahdir.

Uygulama

Malzeme elektrikli karistiricilar ile 3-4 dakika karistiriimali, 5 dakika
dinlendirilmeli ve sonrasinda tekrar karistirilarak kullaniimalidir.
Daha iyi bir yapistirma yuzeyi ve malzemenin ylzeyde esit
dagilmasi icin, harg ylizeye tarakh mala ile uygulanmalidir. Tarakh
malanin dis 6lcUsu, uygulanacak karonun boyutuna ve uygulama
yapilacak zeminin dizglinligine gore belirlenmelidir. Karolar 20
dakika icerisinde har¢ surtlmus yuzeye yapistirimaldir. Bu sure
hava kosullarina bagl olarak degisiklik gostermektedir. Siresi
dolan harcin Gzerine yapilan yapistirma islemi saglikli degildir.
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